Abbildung 1: pH-Bereich fur die Fallung der wichtigsten Metalle

Anforderungen

Pb"<0,5 mg/l

Cd"'<0,2 mg/l

Ni“<0,5 mg/l

Zn"'<2,0 mg/l

Fe"<3,0 mgl/l

Fe™<3,0 mg/l

Cu™"<0,5 mg/l

Cr<0,5 mg/l

AI""<3 mg/l
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Erweiterung der Fallungsbereiche bei Verwendung von Kalkmilch



